Grundlagen fiir die Projektierung
und den Betrieb von
EDUR-Kreiselpumpenanlagen

11 Werkstoffe und Korrosion

1.  Unlegierte Eisenwerkstoffe

Sogar in reinstem Wasser, ohne Sauregehalt, ohne
Salze und Sauerstoff, mit einem pH- Wert von 7 ftritt
bei unlegierten Eisenwerkstoffen grundsatzlich Korro-
sion auf. Sobald Eisen mit Wasser in Berihrung
kommt, 16sen sich Eisenionen aus dem Geflige und
verbinden sich mit den OH-lonen zu Eisenhydroxid
(Fe(OH),). Wasserstoffionen werden mit den frei ge-
wordenen Valenzelektronen entladen und bilden mo-
lekularen Wasserstoff. Wird in der weiteren Bildung
von Eisenhydroxid in der Grenzschicht an der Werk-
stoffoberflache der Sattigungszustand erreicht und
schlielllich Uberschritten, lagert es sich in fester Form
auf der Eisenoberflache ab, wodurch weitere Korrosi-
on unterbunden wird.

Dieser Vorgang ist aber nur dann zu erwarten, wenn
sich das Wasser in Ruhe befindet. Ist dagegen eine
Strémung vorhanden, wird die Hydroxidanreicherung
erschwert und u.U. keine Séattigung erreicht. Die
Schutzschichtbildung bleibt dann aus und das Eisen
korrodiert weiter. In der Praxis hat sich das an Kes-
selspeisepumpen nach der Umstellung auf vollent-
salztes Speisewasser gezeigt. Kreiselpumpen aus
nicht legiertem Stahl bzw. Stahlguss, die lange Zeit
alkalisches Speisewasser mit pH 9,5 ohne Schaden
gefdrdert hatten, wiesen einige Zeit nach der Umstel-
lung auf vollentsalztes Wasser mit einem neutralen
pH- Wert an Stellen hoher Geschwindigkeit erhebliche
Korrosionsschaden auf. An sich ist vollentsalztes
Wasser weniger aggressiv als alkalisches. Wenn letz-
teres sich trotzdem gunstiger verhalt, so liegt das
daran, dass sich auf alkalischem Wasser auch im
durchstrémten Zustand eine Schutzschicht bildet. Aus
dem vorhergehenden ergibt sich folgender Merksatz:

In Pumpen und Pumpenanlagen aus Eisenwerkstof-
fen ist nur dann mit einer ausreichenden Lebensdauer
zu rechnen, wenn die Wasserbeschaffenheit und die
Betriebsbedingungen die Bildung einer Schutzschicht

ermdglichen.

a) Wasserbeschaffenheit:

Hierzu sagt die DIN 50930 Teil 2 auszugsweise fol-
gendes: ,Hinsichtlich der Beurteilung des Korrosions-
verhaltens von Eisenwerkstoffen nach der Wasserbe-
schaffenheit liegen unterschiedliche Erfahrungen vor.
Gesicherte Grenzwerte fir die Konzentration der
Wasserinhaltsstoffe lassen sich nicht angeben.”
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Die folgenden Richtwerte gelten fir Kaltwasser bis
30 °C und unter dem o.g. Vorbehalt:

Da ohne Sauerstoff keine Schutz-
schichtbildung erfolgt, muss die
Konzentration mindestens 3 mg/l
betragen. Maximale Grenzwerte
sind nicht bekannt. Die Wasserver-
sorgungsunternehmen lassen im All-
gemeinen 8 bis 9 mg/l noch zu.

Sauerstoff:

pH-Wert: Fir Pumpen in der EDUR-Normal-
ausfuhrung 6 bis 10. (Bei hoéheren
Werten die Fe- Ausfiihrung verwen-
den, bei niedrigeren die GBz- Aus-

fuhrung.)

Im Wasser muss ein Kalk- Kohlen-
sauregleichgewicht vorhanden sein.
Uberschiissige Kohlensaure flihrt zu
Korrosion. Ein Defizit ist ebenfalls
unerwlnscht, weil es dann zur Aus-
fallung von Kalziumkarbonat kommt,
was die Bildung einer dichten
Schutzschicht behindert und zu In-
krustationen fiihrt.

Kohlensaure:

Kalziumionen-
konzentration
ca®": grofer als 20 mg/l (0,5 mmol/l)

Chloridionen-
konzentration
Cl: kleiner als 180 mg/l (5 mmol/l)

Sulfationen-
konzentration
S0, :

Feststoffe:

kleiner als 290 mg/I (3 mmol/l)

dirfen nicht vorhanden sein.

Anmerkung: Es ist nicht sinnvoll, dem Pumpenherstel-
ler zur Auswahl des geeigneten Werkstoffes eine
Wasserprobe zu schicken. Die Wasseranalyse ist nur
dann brauchbar, wenn sie von einem Fachmann vor
Ort unter tatsachlichen Betriebsbedingungen ent-
nommen wird. Nur dann ist gewahrleistet, dass insbe-
sondere die Konzentration der Gase unverfalscht
bleibt.

Wird das von den Wasserversorgungsunternehmen
zur Verfigung gestellte Trinkwasser in unveranderter
Beschaffenheit gefordert, ist mit einer ausreichenden
Lebensdauer von unlegierten Eisenwerkstoffen zu
rechnen. In allen anderen Fallen ist es ratsam, einen
Fachmann fur Wasseraufbereitung hinzuzuziehen.
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b) Die Betriebsbedingungen:

Schitzende Deckschichten bilden sich nur bei flie-
Rendem Wasser, bei langeren Stillstandszeiten
kommt es in der Regel zur Korrosion. Der Materialab-
trag halt sich im Allgemeinen in ertraglichen Grenzen,
es kann jedoch zum Festsitzen der Pumpe kommen.
Wir empfehlen deshalb einen Zwangsanlauf in regel-
mafigen Zeitabstanden. Auf gar keinen Fall darf eine
Pumpe aus unlegierten Eisenwerkstoffen nur teilweise
mit Wasser gefillt oder ganz entleert stehen bleiben.
An der Dreiphasengrenze Werkstoff-Wasser-Luft ent-
steht dann ein heftiger Korrosionsangriff.

Obwohl die Aggressivitat von Wasser mit hoéheren
Temperaturen in Fachkreisen umstritten ist, zeigt die
praktische Erfahrung eine starke Zunahme der Korro-
sionsgefahr. In vielen Fallen konnten Pumpenschaden
bei HeilRwasserférderung nur mit einer Anhebung des
pH-Wertes abgewendet werden. Entscheidend durfte
hier der Sauerstoffgehalt des Wassers sein. Bei
HeilRwasserférderung in geschlossenen, unter Druck
stehenden Anlagen kommt es selten zu Korrosions-
schaden. Besteht jedoch die Moglichkeit fir den Sau-
erstoff unter Atmospharendruck zu entweichen, sind
Werkstoffangriffe wahrscheinlich.

Probleme sind ferner immer dann zu erwarten, wenn
in Pumpenkreislaufen verdunstetes Wasser fortwah-
rend durch Frischwasserzugabe erganzt wird. Es
kommt dann zu einer Anreicherung von Wasserin-
haltsstoffen. Nur eine dauernde Kontrolle der Leitfa-
higkeit und rechtzeitiges Abschlammen gewahrleistet
unter diesen Bedingungen eine ausreichende Le-
bensdauer der Pumpe.

Bei Kesselspeiseanlagen sind die Anforderungen aus
der TRD 611 zu beachten.

2. Bronze

Die von EDUR verwendete reine Kupfer-Zinn-Bronze
zahlt zu den besten Werkstoffen im Wasserfach, egal
ob es sich um Trinkwasser, Rohwasser, Meerwasser
oder vollentsalztes Wasser handelt. Korrosionsprob-
leme gibt es nur, wenn der pH-Wert unter 3 liegt oder
das Wasser Ammoniak enthalt. Korrosionsgefahr
besteht auch, wenn vollentsalztes Wasser mit Tempe-
raturen tiber 70 °C zu fordern sind.
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Es gibt auch keine Beschrankungen im Bereich hoher
pH-Werte. Der Grund, dass hier nur selten Bronze-
pumpen anzutreffen sind, ist darin zu suchen, dass
Eisenwerkstoffe ebenfalls besténdig sind und dann
selbstverstandlich aus Kostengriinden vorgezogen
werden.

Mischinstallation von Rohren und Pumpen aus unter-
schiedlichen Werkstoffen erfordern besondere Auf-
merksamkeit. Eine Kombination von Eisenrohren mit
der Bronzepumpe ist unzulassig. Es bestehen keine
Bedenken gegen Nirostahl- oder Kunststoffrohre.

3. Nirostahl

Die hohe Korrosionsbestandigkeit von nichtrostenden
Stahlen ist in erster Linie bedingt durch den Legie-
rungsanteil Chrom, der in Gegenwart von Sauerstoff
heftig oxidiert. Im Gegensatz zu einer Eisenoxid-
schicht ergibt eine Chromoxidschicht jedoch eine fes-
te und undurchlassige Schutzschicht. Es ist also kein
Edelmetall und mit Korrosion ist immer dann zu rech-
nen, wenn die Bildung der Oxid-Schutzschicht aus-
bleibt oder behindert wird.

Ein Beispiel ist die Spaltkorrosion, die immer dann
auftritt, wenn in engen Spalten der Wasserfilm nicht
ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.

Korrosionsprobleme sind auch bei der Anwesenheit
von Chloridionen zu erwarten, wobei die Gefahr mit
steigender Temperatur zunimmt. Dem kann man be-
gegnen, indem eine Legierung mit hohem Chrom- und
Molybdangehalt verwendet wird. Bei Wellen ist dann
jedoch zu beachten, dass diese Stahle eine weitaus
geringere Festigkeit aufweisen, als die in EDUR-
Pumpen serienmallig verwendeten martensitischen
Legierungen.
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